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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
1. NAZWA ZAMOWIENIA
Remont wiezy bramy ktodzkigl w Paczkowie.

2. RODZAJ | LOKALIZACJA OGOLNA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem ninigjsze] Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ogélnobudowlanych dotyczacych remontu wiezy bramy ktodzkig w
Paczkowie przy ul. Narutowicza.

3.PRZEDMIOT | ZAKRESROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest kompleksowy remont wiezy bramy ktodzkiej w Paczkowie .

4 WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT, PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
WIEZA BRAMY KLODZKIEJ CPV: 45212361-4

1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe CPV: 45111100-9
- Usuniecie nieczystosci po gotgbiach
- Dezynfekcja scian wewngetrznych wiezy
- Usuwanie z powierzchni muru mchéw, porostow i glonéw
- Odbicie tynkéw
- Mycie powierzchni muréw
- Oczyszczenie muru z istnigjacych zapraw oraz usuniecie fugi cementowej
- Zerwanie posadzki cementowe obgjscia
- Rozebranie podtdg
- Rozebranie e ementow stropdw drewnianych
- Rozebranie schodow
- Rozebranie rur spustowych
- Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych
2. Roboty murarskie CPV 45262500-6
- Scalenierysi peknieé scian za pomoca kotew stalowych
- Wypetnienieiniekcyjne waskich rysi peknig¢ scian
- Wypetnienie szerokich rys i peknig¢ §cian zaprawa trasowa
- Wykonanie wykuszy obserwacyjnych
- Wykucie strzgpi
- Montaz wspornikéw kamiennych
3. Roboty tynkarskie CPV 45324000-4
- Uzupetnienie tynkow
- Wykonanie tynkéw renowacyjnych
- Wykonanie profili ciagnionych
4. Roboty izolacyjne , Aquafin 2K” CPV 45320000-6

5. Roboty stolarskie CPV 45422100-2
- Wykonanie i montaz okien
- Wykonanie podtdg z desek
- Wykonanie skrzydet drzwiowych
6. Roboty ciesielskie CPV 45422000-1
- Wykonanie stropow drewnianych
- Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowe
- Wykonanie schodéw drabiniastych z balustrada
7. Roboty impregnacyjne CPV 45453000-7
- Impregnacja grzybobdjcza
- Impregnacja ogniochronna
8. Roboty §lusarskie CPV 45421160-3
- Obicie drzwi drewnianych blacha
- Wykonanie pasow, ¢wiekéw, szyldow, klamek, zawiasow
- Wykonanie choragiewki i napisu



9. Roboty malarskie CPV 45442100-8
- Gruntowanie $cian
- Malowanie tynkéw
- Malowanie powierzchni metalowych
10. Roboty pokrywcze CPV 45261210-9
- Pokrycie dachu dachéwka ceramiczna mnich-mniszka
- Montaz podokiennikow z blachy miedzianej
11. Roboty posadzkowe CPV 45262321-7
- Wykonanie posadzek cementowych
11. Wykonanie instalacji odgromowej CPV 45315100-9
12. Postawienie rusztowan CPV 45262100-2

5. PROWADZENIE ROBOT.
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami  zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostana poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt.

5.2. TEREN BUDOWY.

5.2.1Char akterystyka terenu budowy.

Teren budowy — teren bezposrednio przylegty do wiezy . Migjsce prowadzenia remontu - na poddaszu,
na dachu, wewnatrz wiezy i dewacje.

5.2.2Pr zekazanie ter enu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawigjacy przekazuje wykonawcy
dokumentacje projektowo- kosztorysowa . Dokumentacja ta jest dostepna rowniez na etapie prowadzenia
zamOwienia robot.

5.2.30chrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robo6t jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia i urzadzenia zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego.
Wszystkie znaki, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia rob6t za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnych istnigjacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten
fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacja
umowy. Wykonawca umiesci, w migjscach i ilosciach zgodnych z obowiazujacymi przepisami tablice
informacyjne.

5.2.40chrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong istnigjacych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy, takich jak np. kable. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku
gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach placu budowy, wykonawca ma



obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy 0 zamiarze rozpoczecia takigj pracy oraz
zatatwi¢ wszystkie niezbedne formalnosci prawne zwiazane z przewidywanymi robotami. Wykonawca
natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspbtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkigf mozliwel pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jg przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody,
spowodowane przez jego dziatania.

5.2.50chrona srodowiska w trakcierealizacji robot.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podgmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska ma placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

5.2.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza Sie, ze koszty
zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyze przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Sa
wliczone w ceng¢ umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych
obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpieczng odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w migscach niedostgpnych dla
osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

6. DOKUMENTY OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCE DLA POTRZEB
ZAMAWIAJACEGO

Zgodnie z umowa, W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonywania
zasadniczych rob6t, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu
realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw :

- harmonogram rob¢t i finansowania
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1. Har monogram robét i finansowania.

Harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowe i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy, kolejnos¢ robét, oraz
sposoby redlizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Zgodnie z
postanowieniami umowy harmonogram begdzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji robdt.

6.2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i
wymagan W zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizagji
rob6t wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany opracowaé i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe
dia zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy.



Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep rob6t, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy
powinien zawiera¢ jego date , nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie
zapisy powinny by¢ czytedne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim , nie
pozostawiajac pustych migisc migdzy nimi, w sposdb uniemozliwigjacy wprowadzanie poznigszych
dopiskow. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarbwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy. W
szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastgpujace informacje. :

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiagjacego,
- daty rozpoczecia i zakonczeniarealizacji poszczegélnych elementow robét,
- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt,
- daty, przyczyny t okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach,
- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszeniarealizacji robét z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy,
- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonaniarob6t zamiennych,
- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych,
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektdw w terenie,
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
- dane na temat jakosci materiatdw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane.
- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,
- inneistotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajacego redlizacja urno wy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane
przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy
jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

7.2. Ksigzka obmiaru robdét.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego dementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco i zapisywane do
ksiazki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar rob6t, stanowiacy zatacznik do umowy.

7.3. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
migjscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtwarzane zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacja umowy oraz upowaznionym przedstawicidom zamawigjacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow :

- rysunki robocze,
- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,



- dokumentacja powykonawcza,
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

8. MATERIALY | URZADZENIA
8.1. Zr6dia uzyskiwania materiatéw i ur zadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania-robét musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrodia nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego
zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiednig szczegotowe)
specyfikacji techniczng.

4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji technicznych.

8.3. Atesty materiatdw i ur zadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny je
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatOw, zarzadzajacy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadgjace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnosé tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

8.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i ur zadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wirasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdg chwili by¢ dostepne dia
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

9. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczbai wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowad
prowadzenie robét zgodnie terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu readlizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

10. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslane w projekcie organizaciji rob6t. Musza one zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegbtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét.

Wykonawca jest zobowiazany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.



11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
11.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakosci wykonania robdt.

Zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

12. OBMIARY ROBOT
12.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie wymogami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sig
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy 0
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmnig o 3 dni. Wyniki
obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indzig)
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania
wszystkich robét. Btgdne dane zostana poprawione wg pisemng instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzane przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu,
lecz przed zakryciem.

13. ODBIORY ROBOT | PLATNOSCI

Zasady odbioréw i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Ptatnos¢ na podstawie przyjetego w umowie
kosztorysu of ertowego.

14. PRZEPISY ZWIAZANE
14.1. Normy i nor matywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie ngjwaznigjsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sa wyszczegélnione w
punkcie 10 kazdej szczegbtowej specyfikacii techniczng.

14.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zarGwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robdt.

Najwaznigjsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz U.Nr.207/2003 poz.2016) wraz z pdzniejszymi
zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/2003r
p6z. 717) wraz z pozniejszymi zmianami

3.  Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. ( Dz. U. Nr 109/2000 p6z. 1157 )

4. Ustawa Prawo geodezyjnei kartograficzne z dnia 17.05.1989r. ( Dz. U. Nr 100/2000 péz. 1086) wraz
z péznigjszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenng i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie



dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych ( Dz. U. Nr 10/1995, p6z. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny  odpowiadaé budynki [ ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75/2002, pdz. 690, z pbznigjszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2
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SST-1

CPV 45110000-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZYGOTOWAWCZE
| ZIEMNE

Wstep
Przedmiot SST

12

Przedmiotem ninigjszg szczegGtowe specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t przygotowawczych rozbiorkowych i ziemnych.
Zakres stosowania SST

1.3

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robGt wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obgmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wystepujacych robot :
W zakres tych robét wehodza:
- Usuniecie nieczystosci po gotebiach
- Dezynfekcja scian wewngtrznych wiezy
- Usuwanie z powierzchni muru mchéw, porostow i glonéw
- Odbicie tynkéw
- Mycie powierzchni muréw
- Oczyszczenie muru z istnigjacych zapraw oraz usuniecie fugi cementowej
- Zerwanie posadzki cementowe obgjscia
- Rozebranie podtdg
- Rozebranie elementow stropdw drewnianych
- Rozebranie schodow
- Rozebranie rur spustowych
- Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w ninigjszg SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

M aterialy

Materiaty dla wyzeg wyszczegolnionych robét nie wystepuja

3.

S.
5.3.

Spr zet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

Transport
Transport materiatow z rozbidrek moze odbywac si¢ dowolnym srodkiem transportowym

Wykonanie robot
Roboty rozbiérkowe

6.

Nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu przepisow BHP.

Kontrolajakosci robét
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Wymagania dla rob6t rozbidrkowych podano w punkcie 5.1.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
— roboty rozbiérkowe w m? i m?

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegdtowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektora nadzoru

10.2. llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzorul.
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SST-2
CPV 45262500-6
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

Wstep

. Przedmiot SST

12

Przedmiotem ninigjszg szczegotowe) specyfikacji techniczngl sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatow ceramicznych.

Zakres stosowania SST

1.3

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgymuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu
wykonanie remontu wiezy

- Scalenierysi peknigé scian za pomoca kotew stalowych

- Wypetnienieiniekcyjne waskich rysi peknig¢ scian

- Wypetnienie szerokich rys i peknig¢ §cian zaprawa trasowa

- Wykonanie wykuszy obserwacyjnych

- Wykucie strzgpi

- Montaz wspornikéw kamiennych
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w ninigjszel SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Materialy

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, olgei mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna gotycka klasy 15

(1) Cegta budowlana petna gotycka powinna odpowiada¢ aktualngj normie panstwowsy.

(2) Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cata grubosé¢ cegly o diugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dia
cegty — 10% cegiet badanych.

(3) Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

(4) Wytrzymatos¢ na sciskanie 15,0 MPa

(5) Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm®

(6) Wspdtczynnik przewodnosci cieplng 0,52-0,56 W/mK

(7) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

(8) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nierozpadia sie.

2.3. Zaprawa cementowo wapienna na bazie wapna trasowego

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy M-3

cement: wapno trasowe piasek

1 : 1 : 6

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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- Zaprawe nalezy przygotowaé w takigj ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie

po jg przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopal niany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno trasowe .

2.4.Kompozycje iniekcyjne na bazie zywic
Cechy charakterystyczneto:
- niska lepkaosé
- dobra zwilzalnosé
- dobra przyczepnos¢ do podtoza
- duza wytrzymatos¢ na rozciaganiei sciskanie
2.5. Pakery iniekcyjne
- otworowe z zaworem zwrotnym wyposazonym w kurek z kalamitka
2.6. Stal zbrojeniowa
Stal zebrowana 34GS
3. Spr zet
Raoboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportul.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

5. Wykonanierobdt
5.1. Osadzanie wspornikow kamiennych
_Pod oparcia wspornikow na murze nalezy przemurowaé min trzy warstwy cegta klasy 150, na zaprawie
marki 8.
5.2. Iniekcja cisnieniowa

Wykonanie iniekcji cisnieniowej obgmuje:
- przygotowanie powierzchni wokot rysy
- przygotowanie kompozycji iniekcyjne
-wttaczanie kompozycji iniekcyjng w rysg
-prowadzenie dziennika iniekcji
- prace wykonczeniowe

W migjscach w ktorych przewidziano iniekcje ustala sie przebieg rys, usuwa stary tynk na szerokos¢ okoto 5
cm wokat rys, po obu stronach rysy. Migsca te nastepnie czysci si¢ strumieniem sprezonego powietrza.
Ustala sie rozstaw wentyli iniekcyjnych w zaleznosci od rozwarcia rysy i grubosci sciany. Wentyle wklga
Sie w uprzednio nawiercone otwory. Po podtaczeniu pompy iniekcyjnej, rozpoczyna Si¢ wttaczanie
kompozycji stopniowo przez wszystkie osadzone wentyle. Po stwardnieniu kompozycji iniekcyjng wentyle
usuwa sie. Otwory pozostate po wentylach zapetnia si¢ zaprawa iniekcyjna bezskurczowa.

6. Kontrolajakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

(9) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczongl na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji techniczng,

(20 préby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknied,
- odpornosci na uderzenia,
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- przetomu ze zwréceniem szczeglng uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

8

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jeg marke i
konsystencje w sposdb podany w obowiazujacel normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa robot jest:

— m? muru o odpowiednigj grubosci.

- dla bruzd — mb

- dla obmurowania koncow belek — szt.

- dlawypetnieniarys - mb

[10$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbi6r robot

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

€) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy technicznew przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

0.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obgmuje:

- dostarczenie materiatdéw i sprzgtu na stanowisko pracy

- wykonanie scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawieniei rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowaniei oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Raoboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki
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SST -3
CPV 45410000-4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY TYNKARSKIE

Wstep.

. Przedmiot SST

12

Przedmiotem ninigjszg szczeg6towe) specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robét objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgymuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu
wykonanie robét jak nize:

- Uzupetnienie tynkow

- Wykonanie tynkéw renowacyjnych

- Wykonanie profili ciagnionych
Okreslenia podstawowe

1.5

Okreslenia podane w ninigjsze SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogdblne wymagania dotyczace robot.

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, olgei mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujaceg normy przedmiotowe, aw szczegdlnosci:

- niezawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakgje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Tynki renowacyjne

(12) Marka i sktad tynkow powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy panstwowe i danymi
producenta.

(12) Przygotowanie zaprawy tynkarskigl powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

(13) Zaprawe nalezy przygotowaé w takig ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jg
przygotowaniu .

2.4. Wapno gaszone

Spr zet
Raoboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportul.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

Wykonanie robot

. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

5.2.

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebiciai bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizeg 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw  zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

c) Zaleca sig¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

5.2.1. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Pod tynki strukturalnei renowacyjne nalezy zastosowaé grunt wedtug wskazan producenta tynku.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jg stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewngetrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrolajakosci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jg marke i konsys-
tencje w sposob podany w obowiazujacel normie.
Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa rob6t sa . 11os¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawgdzi od
linii prostg — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszg niz 3 na catg dtugosci taty kontrolneg
2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 mi ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
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- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcg niz 6 mm na cate
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pegcherze wskutek nie-
dostateczng przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawa platnosci

Tynki wewngtrznei zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obgjmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- ustawieniei rozbiodrke rusztowan,

- umocowaniei zdjecie listew tynkarskich,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- 0oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow.

Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganiai badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
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SST-4
CPV 45320000-6

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

Mineralna, elastycznaizolacja pod niewielkie obciazenie woda

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszg specyfikacji techniczngl sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtoki
izolacyjnel pod niewielkie obciazenie woda.

1.3.Zakresrobdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obeymuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie;

izolagji i uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych oznaczonych w projekcie.

Izolacja ta stanowi ostateczna warstwg wykonczeniowa lub moze by¢ podtozem pod wytozenia
ceramiczne, tynki, wylewki cementowe.

1.4.0kr eslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszgl ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace r obot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami |nspektora Nadzoru.

2.Materiaty

2.1. Na przyklad AQUAFIN-2K lub analogiczngj klasy

AQUAFIN-2K to dwuskladnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa
uszczelnigjaca.

Danetechniczne:

AQUAFIN-1K
Baza Piasekkwarcowy,cement modyfikowany  z dodatkami
polimerowymi
Opsnne g
Proporcje mieszania 3 cz. wag.
Gestos¢ przygotowane zaprawy 1,5 g/em3
Czas mieszania ok. 3 minuty
Czas aplikacji ok. 60 minut
Temperatura aplikacji +5°Cdo+ 30°C




Sktadowani€:

przechowywa¢ do 12 miesiecy w suchym i chtodnym pom.

Zuzycie

wilgo¢ gruntowa / woda opadowa nie zalegaj aca

woda opadowa zalegajaca/ woda cisnieniowa

Przyczepnos¢ do podioza Z

>1,3MPa
betonu
Odpornos¢ na dziatanie wody o
podwyzszong temperaturze (+60°C) ~07
okreslona zmiana przyczepnosci do -7
betonu
Opdr dyfuzyjny wzgledem pary <10m
Wodoszczelnosé brak przecieku przy cisnieniu> 0,8 MPa
Mrozoodpornosé, oceniana po
50 cyklach zamrazania |
rozmrazaniaw zakresie brak, uszkodzen
- wygladu brak przecieku przy cisnieniu> 0,5 MPa
- wodoszczelnosci >0,7 MPa

- przyczepnosci do podtoza z
betonu

Odpornosé¢ na przebicie
statyczne, okreslong
wodoszczelnoscia powtoki w MPa,
po dziataniu obciazen:

brak przecieku przy cisnieniu MPa

- 5daN 205

- 100N 205

- 15daN =05

- 20daN 205

Odpornosé na powstawanie rys 0,8 mm
podtoza

Maksymalne naprezenie przy >0,7 MPa
rozciaganiu

Wydtuzenie  wzgledne  przy . o5 gy

zerwaniu
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Produkt posiada Oceng Higieniczna PZH W/394/91/94 i Aprobate Techniczna ITB AT-15-3187/2004.

2.2.Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadagjaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawiergjacych

ttuszcze organiczne, olgei mut.

3.Spr zet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

do przygotowania poditoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,

do przygotowania zaprawy uszczelnigjacej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,
do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kidnia,

4. Transport

4.1.Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscia dostosowanego do ilosci
fadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w
wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.
4.2.Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢c dowolnymi $srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
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frakcjami a takze nadmiernym zawilgoceniem.

4.3.Wodg, (jezeli nie istnige mozliwos¢ poboru na migiscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesnigj przetrzymywano inne ptyny
lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5.Wykonanie robdét

5.1.AQUAFIN-2K

5.1.1. Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkéw, rys, peknie¢, substancji zmniegjszajacych
przyczepnosé. Mleczko cementowe i luzne czesci usunaé przez piaskowanie lub hydro piaskowanie.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowaé zaprawa cementowo wapienna na bazie wapna trasowego.

5.1.2 Przygotowanie zaprawy AQUAFIN-2K

AQUAFIN-2K dostarczany jest w postaci proszku w workach i ptynnego sktadnika UNIFLEX-B w
wiaderku.

Plynny sktadnik UNIFLEX-B wla¢ do czystego naczynia i mieszajac stopniowo dodawac sktadnik
proszkowy. Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania jednolitey masy. W zaleznosci od panujacych warunkow
atmosferycznych i chtonnosci podtoza mozna w celu osiagniecia odpowiednigj konsystencji doda¢ czyste
wody w ilosci nie wiecgj niz 5% tj. 1,67 dmS. Mieszanie prowadzi¢ mieszadtem wolnoobrotowym.

5.1.3. Naktadanie zaprawy AQUAFIN-2K

Przygotowana zaprawe naklada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca sztywnego pedzla
lub szczotki. Nalezy zwréci¢ uwage na szczegdlnie doktadne wtarcie pierwsze) warstwy zaprawy w
podtoze. Nastepne warstwy (druga ewentualnie trzecia) naktadaé po zwiazaniu warstwy poprzednig.
Maksymalnie zuzycie preparatu AQUAFIN-2K w jednym cyklu roboczym nie moze by¢ wigksze niz 2
kg/mz. Pokryte powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieni stonecznych, przeciagami,
deszczem i mrozem. Nalezy wykluczy¢ kontakt AQUAFIN-2K z elementami metalowymi wykonanymi z
miedzi, cynku i aluminium.

Petne obciazenie moze nastapi¢ najwczesnigl po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopow powtoke
izolacyjna ostoni¢ np. ptytami ze styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym. Na
AQUAFIN-2K nie moga by¢ nanoszone materiaty zawieragjace rozpuszczalniki organiczne.

6.Kontrola jakosci robot

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatdéw, podioza i wykonania izolacji wg ponizszego schematu, a z
kazde czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokét lub dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1.Badania przed przystapieniem do robot.

Materiaty:

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatdw z SST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnosci, szczelnos¢ pojemnikow, zgodnosé wagowa.

Podtoza:

Nalezy skontrolowaé podtoze pod wykonanie uszczel nienia preparatem AQUAFIN-2K pod katem
zgodnosci z wymaganiami (czystos¢, nosnosé, uzupetnienie ubytkow),

6.2.Badania w czasie rob6t

Badaniu podlegaja wszystkie warstwy i e ementy:

prawidtowos¢ wykonania warstwy gruntujacej,

prawidtowos¢ wykonania faset i napraw podtoza,

prawidtowos¢ wykonania pierwszej, drugigl | ewentualnie trzecigj warstwy izolacyjng (w trakcie
uktadania warstwy izolacyjne nalezy na biezaco kontrolowa¢ zuzycie zaprawy uszczelnigjacej. To
znaczy aplikowa¢ jedno opakowanie gotowej zaprawy na wczesnigl wydzielony (o okreslong
powierzchni) fragment podtoza),

6.3.Badanie po wykonaniu robot

Gotowa warstweg izolacyjna mozna réwniez bada¢ metodami niszczacymi, pobierajac probki z
powierzchni podtoza i badajac ich grubosé¢ w laboratorium.
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7.0Obmiar robét

Obmiar rob6t prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadow
Rzeczowych , KNR BC-02-Rozdziat 03- pkt.3 zasady przedmiarowania’.
Jednostka obmiarowa jest:

1m? - dla wykonania powtoki uszczelnigjacej z zaprawy AQUAFIN-2K z doktadnoscia od O,1m2. Z
obliczongj powierzchni potraca sie € ementy o powierzchni wickszej od 0,25m2.

8.0dbior robot

Uzngje sig, ze roboty zostaly wykonane prawidiowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt.6 zostaty ocenione pozytywnie. Nie wystepuja przecieki. R6zne odcienie szarosci
zwiazangl powtoki izolacyjng moga by¢ spowodowane rézna wilgotnoscia podtoza, nie wptywaja na
szczelnos¢ wykonang izolagji.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotaczy¢ go do dokumentacji budowy.

9.Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inacze ptaci sie za kazdy m? wykonangj izolacji, wedtug cen
wykonania zaof erowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawigjacego.

10.Pr zepisy zwigzane

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie prébek,

PN-EN 934-6:2002 kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

ZUAT- Wyroby zawiergjace cement przeznaczone do wykonywania powtok
15/1V.13/2002 hydroizolacyjnych.

Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie konsystencji swiezeg
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)

Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie konsystencji swiezeg
zaprawy (za pomoca penetrometru)

PN-EN 1015-3:2000

PN-EN 1015-4:2000

PN-EN 1015- Metody badan zapraw do muréw. Czesé 12. Okreslenie przyczepnosci do
12:2002 podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganiai badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymaganiai badania przy odbiorze

Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

PN-EN 197-1:2002 cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymaganiai kryteria zgodnosci
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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SST -5
CPV 45422100-2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY STOLARSKIE

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze) szczegbtowej specyfikacji techniczneg sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okienngj.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionychw pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obgmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienng.
W skiad tych robét wehodzi:

- Wykonanie i montaz okien

- Wykonanie podtég z desek

- Wykonanie skrzydet drzwiowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszel SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagani a dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompl etnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlang powinna by¢é stosowana tarcica iglasta oraz poéitfabrykaty tarte
odpowiadajace hormom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okienng i drzwiowej powinna zawiera¢c si¢ w granicach 10—
16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowe i okienngj nie powinny by¢ wigksze niz podano
ponizej.

Réznice wymiaréw w [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do1 m 5 5
powyzg 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych el ementow dolm 1 1
oscieznicy mierzonaw $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do1lm 1
powyze 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie ldo2m 3 3
powyze 2 m 3 3
przekroje szerokosé¢ do 50 mm 1
powyzegj 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2

grubos¢ skrzydta - 1
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2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlang powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajacei uchwytowo-ostonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlang wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone trwalymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minia olowiang lub farbg ftalowa,
chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do i mpregnowania wyrobdw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlangl powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy
impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace sie ze §cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkow
ochrony drewna podanymi w $wiadectwach I TB .

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlang nie moga zawieraé sktadnikow
szkodliwych dla zdrowiai powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementow
stolarki budowlangj narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikbéw atmosferycznych — nie nalezy
stosowat do zabezpieczania powierzchni elementdw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrob6w stolarki budowlang) nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do mal owania wyrobow stolarki budowlangj nalezy stosowaé:
- do dementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzal nych szybkoschnacych
wg BN-71/6113-46
- do edementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdl-
nego stosowania wg BN-79/6115-44 |ub emalie olgno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg
BN-76/6115-38.

2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowat szkto ptaskie wal cowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwal e plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jedngj warstwie w odlegtosci nie mnigjszgf niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Raoboty mozna wykonaé przy uzyciu dowol nego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane norna
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowat w
odre¢bnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem e ementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet ub jednostek
kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.
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5. Wykonanierobot
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i 0czyscicé.

5.1.2. Stolarke okienna i drzwiowa nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetr zne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysok 0§¢é szer ok 0§¢ Zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzg 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150+200 8 po 1l po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
5.2. Osadzaniei uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennegj

(14) W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

(15) Uszczenienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczdline przykry¢ listwa.

(16) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pioniei w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mnigjsze od 1 mm na 1 m wysokosci

(17) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem |TB. Zabrania sie wzywa¢ do tego celu materiatdbw wydzielgjacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

(18) Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknagé.

(19) Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczel nieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

(20) Oscieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

(21) Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem I TB.

(22) Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznicy w pioniei poziomie;

(23) Po zmontowaniu , drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach el ementéw stolarskich.

Wartoéé luzu i odchylek

Miejsca luzéw

okien drzwi
Migdzy skrzydtami a 4 2
oscieznica

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rysi odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. Kontrolajakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienng i drzwiowe,
PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obej mowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci € ementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktdrych zostata wykonana stolarka,




- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i e ementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowaniai uszczelnienia.

Raoboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest:
—szt. lub m2 wbudowangj stolarki w swietle oscieznic.

Odbiér robét
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbi ér obegjmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegol nione w punkcie 5.

Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obgmuje:

- dostarczenie gotowg stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczel nieniem i ewentual nym obiciem listwami,
- dopasowaniei wyregulowanie

- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Oknai drzwi. Wymaganiai badania.

PN-72/B-10180 Raoboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie wal cowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztucznei syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost [niany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejnei ftal owe nawierzchniowe ogdl nego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzal ne na stolarke budowlana.

25
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SST-6

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY CIESIELSKIE

CPV45261100-5
Wstep

. Przedmiot SST

12

Przedmiotem ninigjszg szczegGtowe specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt ciesielskich.
Zakres stosowania SST

1.3

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdét wymienionych w SST

14.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obeimuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ciesielskich wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wehodza:

- Wykonanie stropow drewnianych

- Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej

- Wykonanie schodéw drabiniastych z balustrada

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w ninigjszg SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzorul.

Materialy

.1. Drewno

Do robét ciesielskich stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi..
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycji 1.3.
stosuje si¢ drewno klasy K27
wedtug normy panstwowej
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
2.1.1. Wilgotnos¢ drewna stosowanego do robét ciesiel skich powinna wynaosi¢ nie wiecej niz:

- dlakonstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dlakonstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w diugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% il osci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do+1 mm lub do—-1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
C) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

(24) dlatat o grubosci do 50 mm:
- W grubosci: +1 mmi -1 mmdla20% ilosci
- W szerokosci: +2 mmi -1 mm dla 20% ilosci

(25) dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
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- W szerokosci: +2 mmi -1 mm dla20% ilosci
- W grubosci: +2 mmi -1 mm dla20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i —2 mm.
€) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2
mm.
2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:

2.3.

Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — | SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Whkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Whkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
Whkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

Skitadowanie materiatow

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziome na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtosé¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mnigjsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Spr zet

Do transportu nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

a. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportul.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkéw, ktére zapewnia

5.2.

osiagniecie projektowang wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
Konstrukcja szkieletowa
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5.2.1. Przekrojei rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:
- w rozstawie belek, krokwi i stupdéw do 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
5.3. Schody drewniane drabiniaste
Schody sktadgja sie z:
- policzkow o przekroju 8x22 cm z wyztobionymi rowkami gtgbokosci 2 do 4 cm, w ktore wsuwa si¢
stopnie.
- belek spocznikowych o przekroju 18x24cmi 20x24 cm, na ktorych opieraja sie policzki schoddw
- stopni o przekroju 5x30 cm
- poreczy na stupkach o przekroju 8x8 cm.
Stopnie moga by¢ wpuszczane w policzki na czopy proste, lub poétjaskétczy ogon. W celu
zabezpieczenia sztywnosci schoddw, policzki schodéw nalezy $ciagnac¢ srubami o $rednicy18 mm,
col,5m.

6. Kontrolajakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Raoboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar rob6t
Jednostkami obmiaru sa:
- dla elementow wiezby dachowel — m3 wbudowanego drewna
- dla deskowania— m2
- dla schod6w - mb

8. Odbidr robdét
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

b. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obgjmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragtei tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragtei tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1S0O 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.
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SST-7
CPV 45453000-7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IMPREGNACYJNE , ODGRZYBIENIOWE |
OGNIOCHRONNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszg szczegotowe) specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét impregnacyjnych, odgrzybieniowych i ogniochronnych.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obegimuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

- Impregnacja grzybobdjcza

- Impregnacja ogniochronna
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w ninigjszel SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzorul.

M aterialy

2.1. Wymagania ogdélne

2.1.1. Wszdkie materiaty do wykonywania impregnacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w $wiadectwach ITB dopuszczagjacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do impregnacji stosuje si¢ srodki oleiste, rozpuszczal nikowe, solne, wodorozcienczalne.

2.1.3. Materiaty impregnacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach I TB.

Spr zet
Do robdt impregnacyjnych i odgrzybieniowych stosuje si¢ szczotki druciane, strugi, siekiery, urzadzenia
natryskowe.

Transport
W(g punktu 2 niniejszej specyfikadji.

Wykonanie robot

Drewno przed impregnacja nalezy doktadnie oczysci¢ szczotkami drucianymi. Migjsca zagrzybione lub
porazone przez owady nalezy ostrugac lub ociosa¢ siekierami do zdrowego.

W przedmiotowym obiekcie nalezy zastosowaé impregnacje powierzchniowa przez nasycanie drewna
metoda smarowania lub metoda opryskiwania.

Smarowanie polega na nanoszenie na powierzchnig drewna srodka ochrony w postaci cieczy, przy
uzyciu pedzli, szczotek lub watkow. Zabieg wykonuje si¢ kilkakrotnie (min dwukrotnie dla
impregnacji grzybobdjczel i min pigciokrotnie dla impregnacji ogniochronngl wykonywane)
preparatem ,Fobos ,) w odstgpach co 1 — 2 godz. Lecz nie predzg niz po catkowitym
wchtonieciu srodka przez drewno.
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Nanoszenie metoda opryskiwania polega na co najmnigl dwukrotnym nanoszeniu impregnatu na
drewno za pomoca urzadzenia natryskowego.

Nanoszenie preparatéw ogniochronnych zalezy wykonywa¢ minimum 5-cio krotnie.

Raoboty impregnacyjne moga wykonywa¢ tylko osoby przeszkolone pod katem wykonywania
impregnacji. Musza by¢ wyposazeni we wiasciwe zabezpieczenie osobiste , takie jak
kombinezony, maski przeciwpytowei przeciw gazowe.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét polega na statym fachowym nadzorze polegajacym na sprawdzaniu wiasciwego
przygotowania elementéw przeznaczonych do odgrzybiania (oczyszczenie oraz przesuszenie powierzchni
muréw i drewna), sprawdzaniu jakosci stosowanych preparatéw chemicznych, ilosci wykonywanych
zabiegbw i ich doktadnosci, usunieciu zagrzybionych elementéw z budynku.

7.

8.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robGt jest m? powierzchni impregnowang.

[10$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbidr roboét

8.1. Odbidr robdt impregnacyjnych powinien si¢ odby¢ przed zakryciem na skutek wykonania innych rob6t

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét impregnacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegllnych etapéw robot

€) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? impregnaciji wg ceny jednostkowej, ktéra obgjmuije:
dostarczenie materiatow,

- przygotowaniei oczyszczenie podtoza,

- wykonanie impregnacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutwgo 2003 r. ( Dz. U. Nr 47, poz.401)
- Atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny

- Aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlang)

- Aprobaty Instytutu Technologii Drewna.
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SST -8
CPV 45421160-3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY SLUSARSKIE

Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjsze) szczegbtowej specyfikacji techniczneg sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
slusarki .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionychw pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Raoboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjacei majace naceu :
- Obicie drzwi drewnianych blacha
- Wykonanie pasow, ¢wiekéw, szyldow, klamek, zawiasow
- Wykonanie choragiewki i napisu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszel SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagani a dotyczace robot.

2.
2.1 Stal

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

M aterialy

Do wykonania el ementow metalowych stosuje sie:

- wyroby walcowane ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002

- blacha stalowa

- blacha miedziana

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg SST - 9.

2.3. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatdw i konstrukgji

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w zamknigtych magazynach, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jgf wbudowaniem musi uzyskat akceptacje
inspektora nadzoru.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatdw, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestemn wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczal nych tol erancji,
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odblor elementow metalowych oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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. Slusarka stalowa

2.7

Whbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.

Na elementy $lusarki stosowa¢ stal St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia el ementéw wykonywac jako spawane, nitowane [ub skrecane na sruby.

Dopuszczalne bledy wykonania dementdw powinny odpowiadaé  wymaganiom  normy

PN-80/M-02138.

Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi .

.Slusarka miedziana

5.1.

Slusarke nalezy wbudowa¢ kompletnie wykonczona, wraz z okuciami, uszczel kami itp.
Na elementy slusarki stosowac blache miedziana gr 0,55 mm, oraz prety walcowane z miedzi.
Potaczenia wykonywa¢ jako lutowane, skrecane [ub nitowane

Spr zet

Do wykonaniai montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utrata statecznosci.

Wykonanie robot
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

52

- prawidtowos¢ wykonaniai zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
- mozliwos¢ mocowania € ementow
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana przez

5.3.

inspektora nadzoru.
Elementy powinny by¢ trwal e zakotwione w migjscu wbudowania

54.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdw za pomoca kotkdéw rozporowych lub kotkdw
wstrzeliwanych.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow i

6.1.

spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich wg SST -9.

Kontrolajakosci
Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o

6.2.

jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.
Badanie gotowych e ementéw powinno obejmowagé:

6.3.

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obegj mowag:

- sprawdzenie stanu i wygladu e ementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia migjsci sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stani wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Raoboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa rob6t sa sztuki lub komplety elementéw zamontowanych.

[los¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
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Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbi ér obgjmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. Podstawa platnosci

Placi sie¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na migjsce montazu, zamontowanie,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonaniai odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawaniai napawania.

Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawal nictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



1.

SST -9
CPV 45442100-8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjsze) szczegbtowej specyfikacji techniczneg sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionychw pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obgimuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robét malarskich:

- Malowanie konstrukcji stalowych,

- Gruntowanie $cian

- Malowanie tynkdw.

- Malowanie drewna

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszel SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagani a dotyczace robot.

2.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

M aterialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, olgjei mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci smietany, uzyskaneg przez rozcienczenie 1 czesci
Ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoéttego do ciemnobrazowego i odpo-
wiadajaca wymaganiom normy panstwowse.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéitg do brunatneg,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowe lub inng w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowe) |ub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne —dofarb i emalii olgnych,

- innerozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby dlgnei ftalowe
Farba ol g na do gruntowania ogdl nego stosowania wg PN-C-81901:2002
~ wydajnos¢ — 6-8 m/dm®
- czasschniecia—12 h
Farby olejnei ftalowe nawierzchniowe 0gdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ — 6-10 m/dm’
2.5.3. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymaganl adafarb:
lepkos¢ umowna: min. 60
~ gestosé: max. 1,6 glem®
- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzgledngj powietrza 65% do osiagniecia 5
stopnia wyschniecia— max. 2 godz.
Wymaganl adla powtok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubos¢ —100-120 mm
- przyczepnos¢ do podtoza— 1 stopien,
- €eastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania
od podtoza,
- twardo$¢ wzgledna— min. 0,1,
- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki
- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé speche-
rzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przed malowaniem farbami elewacyjnymi nalezy podtoze zagruntowaé srodkiem wskazanym  przez
producenta farby.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olginymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet
Raoboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolg owym lub drogowym.

5. Wykonanierobot
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Poditoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekow zaprawy itp.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowsy.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymal owania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami olgjnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi eementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
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5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitow, plam i
odpryskoéw.

5.3.2. Powtoki z farb i lakieréw olginych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plami zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowat farby w réznych
odcieniach.

Kontrolajakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do mal owania powinna obej mowag:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsiagkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidziang pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesnig niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

8.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: nie

wczesnigl niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejsze) od 65%.

6.2.3. Badania powinny obgjmowat:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dafarb olgnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powitoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtornie.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowane] wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. 110s¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robdt
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza
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8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw
Zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczyscié.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrg jakosci wykonania.

8.2. Odbidr robdét malarskich Sprawdzenie
odpornosci powtoki na wycieranie polegajace nalekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego kol oru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badang powierzchni

powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatdw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnosci

Placi Sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. 11os¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjai pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Raboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne



1.

38

SST -10
CPV 45261211-6

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrdbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionychw pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obgmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

- Pokrycie dachu.

- Obrébki blacharskie

- Montaz podokiennikow z blachy miedziang

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagani a dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Blacha miedziana gr. 0,55 mm
2.2. Dachdwka ceramiczna , mnich — mniszka’
2.3. Laczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych stosowaé gwozdzie, wkrety ocynkowanelub inne taczniki wg
wskazan producenta materiatow pokryciowych.
3. Sprzet
Raoboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowol nego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5. Wykonanierobot
5.2. Podktady pod pokrycia z dachéwek

Wymagania ogol ne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nia a tata kontrolng o
dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku rownolegtym,

b) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszeniarynien.

c) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

d) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowa¢ sie na krokwiach,

€) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowaé do rodzaju pokrycia,

5.3. Krycie dachéwka ceramiczna
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a) przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,

b) dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagniety wzdiuz
poszczegdlnych rzeddéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachdwek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wieksza niz 1
cm; dopuszczal ne odchytki wynosza 2 mm nal mi 30 mm na catej dtugosci rzedu,

¢) zamocowanie dachéwek mnich-mniszka: nataczniki wg instrukcji producenta dachdéwek

d) pozostate wymaganiawg PN-71/B-10241.

Obrobki blacharskie

55.

obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy miedziangg mozna wykonywa¢ o kazde porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C.

Rabét nie mozna wykonywaé na obl odzonych podtozach.

Rynny z blachy miedzianej

54.

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wiel ocztonowe,
powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na
catgj dtugosci,
rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 50 cm,
spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wieloczionowe,

powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, aw ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catgj dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3
m,
uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowe) w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwng na gtebokosé
kielicha.

a) Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym

b) Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.
c) Odbidr materiatéw powinien obgmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatléw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowsj.
d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

€) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

~  Dlapokrycia dachéwka— m” pokrytej powierzchni,

- dlia-1 mwykonanych rynien lub rur spustowych.

- Dlaobrébek blacharskich — 1m2 wykonang obrébki

[los¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektors
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

6. Kontrolajakosci

6.1. Materiaty pokrywcze
dokumentem.
przedmiotowych norm.

7. Obmiar robdét

Jednostka obmiarowa robot jest:
8. Odbidr robdt
8.1. Odbidr podioza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchg pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,
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sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (tacenia) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej
0 dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrows. PrzeSwit miedzy sprawdzana
powierzchnia atata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbiér robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktorych dostep péznig jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbi ér czesciowy powinien obgjmowac sprawdzenie:
- podtoza (deskowaniai tat),
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbi6r czesciowy podioza oraz poszczegdl nych warstw [ub
fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatdw i wyrobow.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
ekspl oatacyjnych.
8.2.2. Odbi 6r obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obef mowac:
sprawdzeni e prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzeni e mocowania e ementéw do deskowania lub scian,
sprawdzeni e prawidtowosci spadkow rynien,
sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci
- Obrobki blacharskie.
Placi sie za ustalong ilos¢ ,,m2” obrébki wg ceny jednostkowsy, ktra obegmuje:
- przygotowanie,
- zmontowaniei umocowanie w podtozu, zal utowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
- Rynny i rury spustowe
Placi sie za ustalong ilos¢ ,, m” rynien wg ceny jednostkowsj, ktéra obgfmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowaniei zal utowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Raboty blacharskie budowlane z blachy stalowe] ocynkowangj i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachdwki i gasiory dachowe. Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY POSADZKOWE

1. Wstegp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszg szczegOtowe) specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obegmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek cementowych z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podtoza rzadka zaprawa cementowa, utozeniem zaprawy cementowe) marki 8 MPa z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych..

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, olgei mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujaceg normy przedmiotowe, aw szczegdlnosci:
- niezawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakgje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowe
W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza
przy grubosci warstw 2,5 cm— 10 mm, 3,5 cm— 16 mm.

3. Sprzet
Raoboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

5. Wykonanierobdt

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki




5.2.
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Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowe) marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczdin dylatacyjnych.

Whytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mnigjsza niz: na
sciskanie— 12 MPa, na zginanie— 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem
papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co ngjmnigj 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa halezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbedne), ilos¢ cementu
nie powinna by¢é wigksza niz 400 kg/n’.

Zaprawg cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podkitadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym migjscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catg dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzki cementowe i lastrykowe

5.4.

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementows i lastriko.
Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatosé nie nizsza — przy
posadzkach z betonu odpornego na scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukcja podtogi od pionowych eementow budynku,
- dzielacefragmenty posadzki o wyraznie rézniacych si¢ wymiarach,
- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizone-
go do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowsj, 25 m’
przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na scieranie i 12 m” przy posadzkach
jednowarstwowych.
Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacg 4 m’ za
pomoca wktadek z materiatu podatnego na scieranie (np. z ptaskownika mosigznego, paska polichlorku
winylu) osadzonych w podktadzie.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa asfaltowa.
Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktérel wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescic,
a powierzchnie wyréwnat i zatrze¢ na gtadko.
Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmnig 5 dni nalezy wstgpnie
oszlifowaé, az do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziarn kruszywa.
Oczyszczona posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co ngjmnigj 5 dni powtdrnie szlifowaé.
Czystai sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.
Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposdb aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkéw zastosowanego
systemu.
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Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-

6.2.

kosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

6.3.

technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,

8.

8.1.

wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowosé¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest m? llosé robGt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot
Raoboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizgy.
Odbior materiatdw i robét powinien obgimowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

8.2.

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym.
Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4.

Odbidr powinien obgimowagé:

10.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykOw materiatdw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnictego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia
1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa.

Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? powierzchni utozong posadzki wg ceny jednostkowe, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnigjacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).



SST -12
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACJA ODGROMOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z instalacja odgromowa.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji odgromowej Baszty Oborowe.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa.

Rodzaje osprzgtu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe). Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajéw osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym
trybie z inspektorem nadzoru.

2. M ateriaty

2.1. Drut salowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.
2.2. Ptaskownik stalowy (bednarka), ocynkowany 304 mm.
2.3. Prety stalowe ocynkowane o srednicy 20 mm.
2.4. Ztaczakontrolne instalacji piorunochronnej (zaciski pomiarowe)
2.5. Katownik 40x40 mm.
(1)  Odbidr materiatdbw na budowie
Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci.
Dogtarczone na miegjsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z projektem.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢
wplyw na jakos¢ wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez dozor techniczny robdt.
(2) Sktadowanie materiatow na budowie
Sktadowanie materiatdbw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sSig
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wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowat wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci materiatow.

3. Spr zet

Do wykonania instalacji odgromowejprzewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0,91,
- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Montaz uchwytéw

Uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane
do podioza w sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich
instalacja bedzie pracowac.
5.2. Montaz zwodow

a) Zwody poziome

Zwody odgromowe nalezy instalowat na stale przy uzyciu odpowiednich
wspornikdw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma i projektem. Zwody
poziome nalezy instalowaé¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach
niepalnych i trudno zapalnych.

b) Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewngtrznych s$cianach
budynku na wspornikach i uchwytach. Odlegtos¢ od scian budynku powinna by¢ taka
sama jak przy zwodach poziomych.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy
zwodem, aprzewodem uziemiajacym. Potaczenia przewoddéw odprowadzajacych
zuziomami nalezy wykona¢ przy pomocy bednarki i zaciskbw pomiarowych.y
probierczych.

c) Uziomy

Uziomy nalezy wykonywac jako uziomy pionowe.

Uziomow tych nie wolno zabezpieczat przed korozja powtokami nie przewodzacymi.
Do uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

Przewody odprowadzajace do wysokosci 1,5 m chroni¢ katownikiem 40x40 mm.

5.3. Préby montazowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary
rezystancji uziemien.

6. Kontrola jakosci robét
(1) Sprawdzeniei odbior robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z norma.
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,
- wykonanie pomiarOw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa sa mb instalacji odgromowey.
8. Odbior robdt
8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory cz¢sciowe



8.3. Odbior koncowy

9. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane
- PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
- Przepisy budowy urzadzen dektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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