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1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U. nr.202 z
16.09.2004r.,p0z.2072).

2.Rozporzadzenie (WE) Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien(CPV)(Dz.Urz.WE L 340 2 16.12.2002 z
p6z.zmn.)



3.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych(Dz.U. nr.19,poz.177z
pdz.zmn. ogt. W Dz.U. z 2004r.,nr.96,p0z.959,nr.116,p0z.1207 i nr.145,p0z.1537)

ILWYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji technicznej s ogéine wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania p/n ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Goscicach 33A”

Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

1.Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentéw przetargowych, ktére nalezy stosowad
przy zlecaniu i wykonaniu robét objetych specyfikacjg i stanowi zbidér wymagarn technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. S one podstawg
ktérych spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakosciowych i eksploatacyjnych.
Jednoczesnie specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci wykonawcy w
krajowych warunkach wykonawstwa robét. Warunki techniczne opracowane sg w oparciu o
obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

2.Wymagania ogoélne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z wyzej wymieniong
specyfikacjg techniczng oraz specyfikacjami branzowymi.

3.Niezaleznie od postanowien warunkow szczegétowych , normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w specyfikacji technicznej beda stosowane przez wykonawce w jezyku
polskim.

Ogodlne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy(inwestor) w terminie okreslonym w danych kontraktowych (umowie z
wykonawcg) oraz protokétem , przekaze wykonawcy plac budowy, oraz nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje projektowa

Dziennik budowy

Specyfikacje techniczng odbioru i wykonania robét budowlanych

2.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi:

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna ,oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dia wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w



dokumentacji projektowej , a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek, W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw.. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji powinny by¢
uwazane za wartosci docelowe , od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

3.Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji
robét remontowo-budowlanych , az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcych pomieszczen na parterze, w
czasie realizowania robét budowlanych ,w sposéb minimalizujgcy uciazliwosci wynikajace z
prowadzonych robot .Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie ze jest wigczony w cene umowna.

4.0chrona srodowiska i terenéw sgsiednich w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét budowlanych i
wykanczania robot wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,
podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych , a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
zachowywac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza oraz
mozliwoscig powstania pozaru. Odpowiednio zabezpieczyc¢ teren budowy z uwagi na
sasiedztwo obiektu z drogg publiczng —powiatowg i gminna.

5.0chrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy .
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

6.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak, rurociagi, kable, i.t.p. oraz w razie potrzeby uzyska od odpowiednich
wifadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu



przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w spim harmonogramie rezerwe czasowga
dla wszelkiego rodzaju robét ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalagji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic inspektora nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji,
wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie czesci pasa drogowego w
tym chodnika ,poprzez jego catkowite wytgczenie z uzytkowania, oraz sporzadzi i zatwierdzi
projekt organizacji ruchu optaci zajecie pasa drogowego(droga gminna i powiatowa)

7.0kreslenia podstawowe:

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w realizacji kontraktu

Inspektor nadzoru: osoba wyznaczona przez zamawiajacego , upowazniona do nadzoru nad
realizacja robét i do wystepowania w jego imieniu w realizacji umowy.

Projektant: uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
Dziennik budowy: opatrzony pieczeciami starosty zeszyt z ponumerowanymi i przeszytymi
stronami, stuzacy do rejestracji i notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego ,rejestrowanie dokonanych odbioréw robét , przekazywania poleceni i
innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem, kierownikiem budowy i
projektantem.

Rejestr obmiarow: akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie ;
wyliczen, szkicdw, i ewentualnych dodatkowych zatacznikow, wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

Polecenie inspektora nadzoru: wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie ustnej lub pisemnej ,dotyczacej sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Rysunki: czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje ,charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét

Dokumentacja powykonawcza: dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
nieistotnymi w trakcie realizacji robot na kopi z pieczatka starostwa z akceptacjg projektanta
Odpowiednia zgodnosé: zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony , z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot

Materialy: wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot ,zgodnie z dokumentacija
projektowg ,specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru



Aprobata techniczna: pozytywna ocena techniczna wyrobu , stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie

Certyfikacja zgodnosci: dziatania trzeciej strony wykazujace ,ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania ,iz nalezycie zidentyfikowany wyréb ,proces lub ustuga s zgodne z
okreslong norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi

Deklaracja zgodnosci: oswiadczenie dostawcy ,stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb ,proces lub ustuga sa zgodne z normga lub aprobatg techniczna.

8.Materiaty budowlane:

- Wymagania podstawowe:

Materialy stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami,
posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacja
inspektora nadzoru.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu gdy beda one
potrzebne do robét byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swoja jako$é i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
sktadowania bedg zlokalizowane zgodnie z planem bioz i uzgodnione z inspektorem nadzoru
- Materiaty nie spetniajace wymogow :

Materiaty nie spetniajgce wymogéw zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy
bad? ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét , w ktérym
znajduje sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty ,wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko , liczac sie z jego nieprzyjeciem i nie zaptaceniem.

- Wariantowe stosowanie materiatow :

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatow w wykonywanych robotach . Wykonawca
powiadomi inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez
inspektora . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez
zgody inspektora

9.Sprzet

Wykonawca obowiazuje sie do uzywania takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikaciji . Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji. Sprzet
bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakkolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkdw umowy zostang inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



10.Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu , ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe]. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt ,wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

11.Wykonywanie robét:
- Ogdlne zasady wykonywania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéow i wykonywanych robét , za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows ,wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru . Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie obiektu i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie inspektor ,poprawione
przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczeniu
wysokosci przez inspektora nadzoru , nie zwania wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢ . Decyzje inspektora dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i
specyfikacjach, polecenia inspektora bedq wykonywane w czasie nie pdZniej , niz czas przez
niego wyznaczony, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét,
skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

- Kontrola jakosci robét:

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem ,aby
osiggna¢ zatozong jakosc robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi wykonawca.

- Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty , ktdre posiadajg : Certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodno Sc z kryteriami technicznymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, dokumentéw technicznych. Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy , jezeli nie sg objete certyfikacjg i
ktore spetniajg wymogi specyfikacii.

- Dokumenty budowy:

- dziennik budowy: jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym
zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koiica
okresu gwarancyjnego ,a nastepnie na czas zywotnosci budynku. Odpowiedzialnos¢ za



prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy(kierownik budowy)

- rejestr obmiarow: rejestr obmiaréw stanowi-dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
- certyfikaty i deklaracje: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw
,recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej z zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét

- pozostate dokumenty: do dokumentacji budowy zalicza sie takze: protokéty przekazania
terenu budowy, umowy cywilno prawne z osobami trzecimi, protokéty odbioru robét,
protokoty narad i ustaler, korespondencja na budowie.

12.0dbiér robdét:

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych: polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét ,ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie wykonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét).

- odbiorowi robét zakrytych: (jak dla robot zanikajgcych)

- odbiorowi czesciowemu: polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, bedzie
wykonywany wg.zasad , jak przy odbiorze ostatecznym

- odbiorowi wstepnemu/ostatecznemu: polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci, wartosci. Odbioru wstepnego robot dokona
komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow , wynikow badan, i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektows i specyfikacjami. W toku odbioru komisja sprawdzi
wykonanie robét uzupetniajacych i poprawkowych, wynikajgcych z poprzednich odbiorow.
W przypadku ich nie wykonania , komisja przerwie czynnosci i ustali nowy termin odbioru
wstepnego/ostatecznego)

- dokumenty do odbioru wstepnego/ostatecznego: podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego sporzadzony
wg.wzoru ustalonego przez zamawiajgcego . Do odbioru ostatecznego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowg jezeli
zostatfa sporzadzona w trakcie realizacji robdt. Specyfikacje techniczne podstawowe,
uzupetniajace lub zamienne, jezeli zostaty sporzadzone w trakcie realizacji budowy.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia(w przypadku montazu)

Dziennik budowy,Rejestr obmiaréw(oryginaty)

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

Protokdty odbioru i przekazania wtascicielom urzadzen

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz informacje geodety.

- odbiorowi konicowemu : (polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem



wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym z ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.)

111.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty ziemne- kod CPV 45111000-8

1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania robét ziemnych

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonania robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres
tych robét wchodza:

- wykopy o $cianach pionowych i ze skarpami pochytymi

- zasypanie wykopdw po wykonanych robotach fundamentowych i izolacyjnych

- wywo6z nadmiaru ziemi na odlegto$é¢ 5 km

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jako$¢ wykonania robdt , ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.0. Materiaty

Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wystepuija.

3.0.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego , zaréwno w miejscu wykonywania tych robét , jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem
budowy ,zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw zaréwno do zabudowy jak i pochodzacych z
rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Roboty moga by¢ prowadzone recznie lub
mechanicznie.

4.0.Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwarce. Nalezy teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami



nieupowaznionymi.

5.0.Wykonywanie robét

5.1.Wykopy

5.1.1.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych lub zatozen
projektowych. Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé pomiary geodezyjne z zabiciem
tawic i wyznaczeniem osi kierunkowych, oraz reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem
krawedzi wykopow.

5.1.2.Zabezpieczenie skarp wykopow

(1)Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej , dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych pochylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity,) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1;1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyieniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasyp6éw i materiatéw , oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wdéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac , w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw

5.2.Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1.Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru ,potwierdzonego wpisem do dziennika budowy
5.2.2.Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1)Uktadanie podktadu powinno nastgpié bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie
(2)Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadéw
materiatéw budowlanych

(3)Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu , rownomiernie
warstwami grubosci 25cm

(4)Catkowita grubos¢ podktadu wg.projektu, powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchnio rzutu obiektu

(5)Wskaznik zageszczenia podktadu wg. dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9
wg.p roby Proctora

5.2.3.Warunki wykonania podktadu pod posadzki

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie



(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadéw materiatéw
budowlanych

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu ,powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wg. préoby
normalnej Proctora

5.3.Zasypki

5.3.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia inspektora
nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

5.3.2.Warunki wykonania zasypki

(1)Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadéw
materiatéw budowlanych i Smieci

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 25cm
przy stosowaniu ubijakéw recznych i 0,5m do 1,0m przy ubijaniu ubijakami (obrotowo-
udarowymi(zabami) lub ciezkimi tarczami, 0,40m — przy zageszczaniu urzagdzeniami
wibracyjnymi

(4)Wskaznik zageszczenia gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami w pkt. 5.1 do 5.3.

6.1.Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac :

- zgodno§c’ wykonania z dokumentacjg

- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu-rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopu -
zabezpieczenie i odwodnienie wykopu

7.0.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa: wykopy(m?®),transport(m?), zasypki(m®)

8.0DBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika .Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.



PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa . Symbole literowe i jednostki
miary

PN-77/8931-12 Oznaczenia wskaZnika zageszczania gruntéw

PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli

PN-67/B-04493 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze-zmiana 1 Bl 6/69 poz.81

IV.SZCEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty murarskie- kod CPV 45262500-6

1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania o odbioru $cian z materiatéw ceramicznych

1.2.Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

a) Sciany zewnetrzne-gr.25cm z pustakow ceramicznych klasy 15

b)sciany wewnetrzne konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych klasy 15

c) scianki dziatowe-gr.1/4c z pustakéw ceramicznych kl.10

1.4.0kreslenia podstawowe

Element murowy jest to drobno lub sredniowymiarowe wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych. Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana
przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw
murowych. Wyroby pomocnicze s3 to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw
sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce t.j. kotwy,
taczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin. Warstwa konstrukcyjna — cze$¢ sciany
oparta na fundamencie, przenoszaca obcigzenia wtasne muru ,obcigzenia stropéw ,od
zabudowy otworéw i mocowanych elementdw instalacyjnych i wyposazenia. Warstwa
izolacyjna — natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potgczona powtoka lub
warstwa materiatu ,ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnej
murowi. Kotwienie — mocowanie warstwy izolacyjnej ,lub elementéw instalacji i
wyposazenia w warstwie nosnej. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Pod pojeciem $ciana
jednowarstwowa rozumiec¢ nalezy sciane , ktora sktada sie tylko z jednej warstwy materiatu
budowlanego, przy tym rozwigzaniu warstwa cegiet petni zaréwno funkcje konstrukcyjng jak
i termoizolacyjna. Sciany te z powodzeniem spetniaja wymagania ochrony ciepinej stawiane
takim sciankom wewnatrz budynku.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z



dokumentacja projektows i SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.0.Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t wg. zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1.Elementy murowe- rozréznia sig kategorie | i kategorie Il elementéw murowych

- Do kategorii | elementéw murowych zalicza sie te gdy producent deklaruje , ze w zaktadzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg ze prawdopodobiernstwo
wystgpienia sredniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej
jest nie wieksza niz 5%

- Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe ,ktérych producent deklaruje iz ich
wytrzymatos¢ srednia, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Whtasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementéw oraz ich
wiasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji
,przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw
srodowiskowych.

2.2.Wyroby ceramiczne

Ogodlnie — zakres prac obejmuje $ciany no$ne i dziatowe parteru, oraz ogniomury. Roboty wg.
normy PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe .Obliczenia statyczne i projektowe. Mury i
scianki dziatowe .Prace murarskie powinny by¢ wykonane wg.wymagan podanych w
projekcie . Wymiary projektowe sg wymiarami surowych muréw.

2.3.Zaprawa

Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego marka 35 lub cementu hutniczego
marki 25

zaprawa marki ,,50” — sktadniki objetosciowe:

Cement — Wapno hydratyzowane - Piasek 1: 05 :4,5, (1:03:4)

Czas zuzycia do trzech godzin od przygotowania zaprawy. Przygotowanie zaprawy do robot
murowych wykona¢ mechanicznie w mieszalnikach o dziataniu wymuszonym

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2mm odmiany i wskaZnik
uziarnienia 2,8-3,8 zawartosci pylow mineralnych 5% zanieczyszczen obcych 0,1%,zawartosci
siarki 1%.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie , w zaleznos$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie
zaprawy ,klasa wytrzymatosci zaprawy $rednia (MPa) wytrzymatos¢ w trakcie badania(MPa)
Ml1lod1,0do1l,5

M22o0d1,6do3,5

M550d3,6do7,5

M 1010o0d 7,5 do 15,0

M 20 20 od 15,1 do 30,0

2.4.Przewody wentylacyjne i dymowy

Kanaty wentylacyjne i dymowe- zintegrowany system ztozony z tradycyjnych pustakéw



wentylacyjnych. Uniwersalne moduly pozwalajg na tworzenie dowolnych konfiguracji
kanatéw odprowadzajgcych zuzyte powietrze z pomieszczen . Okragty przekréj kanatéw
wentylacyjnych zapewnia lepszg cyrkulacje powietrza niz znane dotychczas przekroje
prostokatne . Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie ma obowigzku obudowywania
przewoddw wentylacyjnych wewnatrz budynku w alternatywie klasyczne z cegly ceramicznej
petne.

3.0. Sprzet

3.1.0gd6ine wymagania dotyczace sprzetu;

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,wymagania ogdine”

3.2.Sprzet do wykonania robét

Do wyznaczania i sprawdzenia kierunku , wymiardw i ptaszczyzn stosowane sg nastgpujace
narzedzia: pion murarski, lata murarska, niwelator samopoziomujacy, warstwomierz, sznur
murarski, wykréj murarski, kagtownik murarski. Do przechowywania materiatow
budowlanych w poblizu miejsca pracy stuza: kastra, wiadro, palety na elementy murowe.
Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu: kielnie, czerpak do zapraw, do obrébki
elementéw: miotek murarski, przecinak murarski, paca, drag i.tp.

Waznym elementem na stanowisku murowania sg rusztowania. Przy murowaniu zwyktym
budynku o wysokosci kondygnacji ok.3,0m stosuje sie trzy poziomy : murowanie z podtoza
nie wiecej niz 1,2m i dalej murowanie z rusztowan 1,0-1,2m oraz 2,0-2,4m. Rusztowanie
powinno wytrzymac obciazenie technologiczne nie mniejsze niz 2kN/m”.

4.0. Transport

Wykonawca zobowigzany jest stosowac jedynie takie srodki transportu , ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia srodowiska
naturalnego . Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z przepisami transportu wydanymi przez
wytwdrce.

5.0. Wykonanie robét

5.1.mury z cegly, pustakow ceramicznych i bloczkow gazobetohowych

Spoiny powinny byc¢ catkowicie wypetnione zaprawa w trakcie wznoszenia muréw. Grubosé
spoin poziomych powinna wynosi¢ 15mm a pionowych 10mm. Odchytki grubosci spoin nie
powinny by¢ wieksze nizt3mm. Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi . Mury
powinny by¢ tak wykonane aby ich powierzchnie byly zblizone do ptaszczyzn poziomych i
pionowych a krawedzie przeciecia sie powierzchni byty w przyblizeniu liniami prostymi.
Sprawdzenie zgodnosci obrysu i glownych wymiaréw grubosci muréw oraz wymiaréw
otwordw-przymiarem.

Do murowania scian i komindw z cegly stosowac zaprawy cementowe z tarasem , ktére
zapewnia : redukuje ryzyko powstawania wykwitow i przebarwien ,mrozoodporng, odporng
na wode i czynniki atmosferyczne, przepuszcza pare wodna. Scianki dziatowe o gr.1/4c
murowacé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M-3. W przypadku gdy wysoko$¢
Scianki przekracza 2,5m lub szerokosci 5,0m nalezy stosowac zbrojenie bednarka lub
pretami zbrojeniowymi w co czwartej spoinie, Sciany potaczone z konstrukcyjnymi za



pomoca strzepia zbrojenie zakotwione co najmniej 70mm. Liczba cegiet potéwkowych
uzytych do murdw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%

6.0.Kontrola jakosci robét

6.1.0godlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymagania ogéine”
6.2.Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych
zachowanie reziméw wymiarowych pionu ,poziomu i $cian i ich elementéw, grubosci i
stopnia wypetnienia spoin ,sposobu wigzania elementéw muru.

6.2.1.Tolerancja wykonania

Wymagania ogdlne:

Rozréznia sie tolerancje normalng klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jezeli w ustaleniach
projektowych wymagania dotyczgce tolerancji nie sg podane stosuje sie klase N1. Klase
tolerancji N2 zaleca sig w przypadku wykonywania elementdéw szczegdlnie istotnych z
punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia
konstrukgji o charakterze monumentalnym. Klase tolerancji specjalnych nalezy podaé w
ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o nieregularnych
wymiarach}i.t.d.)

System odniesienia — punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania sciany na poziomie kondygnacji budynku na
wysokosci h(mm) w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno byé
wieksze niz:

h/300 n przy klasie tolerancji N1

h/400 n przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekraczac:

10mm w przypadku muréw petnych oraz dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od
ptaskiej powierzchni(zwichrzenie i skrzywienie), nie powinny by¢ wieksze niz:

a) na odcinku 1,0m

5mm przy klasie tolerancji N1

3mm przy klasie tolerancji N2

b) na odcinku catej Sciany

20mm przy tolerancji N 1

10 mm przy tolerancji N 2

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otwordw w swietle oscieznic nie powinny by¢ wieksze
niz:

a)przy wymiarze otworu do 1,0m

+15, -10mm przy klasie tolerancji N1

+ 6, - 3mm przy klasie tolerancji N2



Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci I{mm) powodujgce jego skosno$é (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyinie powinno by¢ nie wieksze niz:

1/100s20 mm przy klasie tolerancji N1

1/200s 10 mm przy klasie tolerancji N 2

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
20mm przy klasie tolerancji N1

10mm przy klasie tolerancji N2

7.0.0bmiar robot

Jednostka obmiarowa jest: {m%} muru o odpowiedniej grubosci

[m?] uzupetnienie $cian murowanych

[szt.] naprawa murowanej sciany

[m] kanat z pustakéw wentylacyjnych ceramicznych

ilos¢ robat okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw
8.0. Odbidr robét

Podstawa do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenie o jakoSci materiatow i wyrobow

- protokét odbioru robét zanikajacych

- protokét odbioru materiatéw i wyrobow

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne ,jezeli byty zlecone

- protokot kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewoddéw kominowych

9.0. Podstawa ptatnosci

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawa ptfatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W
przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez
wykonawce za jednostke obmiarowg , podstawa rozliczenia jest ksigzka obmiaréw,
prowadzona przez wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Cena jednostkowa
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci , wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
zadania zgodnie z umowa ,projektem, specyfikacjg techniczng oraz przepisami prawnymi i
polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania do wymogdéw umowy
,projektu i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej
zamawiajgcemu przez wykonawce na etapie udzielenia zamoéwienia

10.0.Przepisy zwigzane

- PN-B-3250 Materiaty budowlane woda do betonéw i zapraw

- PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

- PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2mm

- PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane



- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly .Wymagania i badania przy odbiorze

- PN —B-12050:1996: Wyroby budowlane ceramiczne

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

- PN-80/B-06259 Beton komérkowy

metoda badan zapraw do muréw  : PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-
3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000, PN-EN 1015-7:2000

- metoda badan elementéw murowych : PN-EN-772/3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-
9:2000, PN-EN 772-10:2000

PN-EN 1059 :2000 Metoda badania murdw .Okreslenie wytrzymatosci na sciskanie.

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze .

- PN-B-12030:1996/Azt:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe Pakowanie,
przechowywanie i transport

PN-B-/12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegta kratowka

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane(tekst jednolity Dz.U. z 2016r,p0z.290 2
poi.zmn)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(tekst jednolity Dz.U z
2015r.,p0z.1422 z p6z.zmn.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom 1

V.SZCEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

Roboty konstrukcyjne zelbetowe —kod CPV 45262300-4

1.0. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betonowych zwigzanych z wykonaniem elementéw
konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonania robét zelbetowych —betonowanie fundamentéw,stropow,nadprozy,



podciggdw,. Do wykonania elementéw betonowych nalezy stosowac beton klasy C16/20.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem deskowania elementéw konstrukcyjnych i
potrzebnego rusztowania

- przygotowaniem mieszanki betonowej + transport na plac budowy

- ukfadanie i zaggszczanie mieszanki betonowej —pompy do podawania betonu+zageszczarki
- pielegnacja betonu

- rozdeskowanie elementdw konstrukcyjnych

Zakres robot-wykonanie konstrukcji betonowej i zelbetowej

Konstrukcja fundamentéw- fawy zelbetowe i $ciany fundamentowe przyziemia
Konstrukcja stropéw ,wiericéw, zeber, belek nadprozowych,

1.4.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét ,ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg SST i poleceniami inspektora nadzoru

2.0.Materiaty

2.1.0golne wymagania materiatowe

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw ,ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne ,,pkt.2

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy
2.1.2.Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement-wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego(bez dodatkéow)
klasy:

- dla betonu klasy B25-klasa cementu 32,5 NA

- dla betonu klasy B-30,35,40 — klasa cementu 42.5 NA

- dla betonu klasy B-45 i wiekszej — klasa cementu 52,5 NA

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dostarczone $wiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskac¢ akceptacje inspektora nadzoru. Przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej, cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg.norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996, PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
musz3 spetnia¢ nastepujace wymagania(przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60minut

- koniec wigzania- najpdzniej po uptywie 10godzin

Przy oznaczeniu rownomiernosci zmiany objetosci :

- wg.proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 minut



- wg. proby na plackach — normalna

cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci
grudek(zbrylen), nie dajacych rozgniesc¢ sie w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuwac
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku gdy
wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie cementu pakowanego-wydzielone miejsca zadaszone ,zabezpieczone z boku
przed opadami lub magazyny, pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach). Dopuszczalny
okres przechowywania zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu, po uptywie terminu trwatosci podanego prze wytwérce, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu dla ktérej wydano
oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno celem rozréznienia jej.
2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdine rodzaje i
frakcje musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym
podfozu , uniemozliwiajgcym mieszanie sie. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek
gliny. W kruszywie grubym zawartos¢ podziarna nie moze przekroczy¢ 5% a nadziarna
10%Ziarna kruszywa nie mogg by¢ wieksze niz: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu, % odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania. Do betonéw klasy C25/30 i wyzszych
nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50 o0 maksymalnym
wymiarze ziarna 16mm. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej
partii kruszywa wynikéw jego petnych badan zgodnie z PN-B-06712 oraz wynikéw badania
specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
inspektora nadzoru. Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg.normy PN-
B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3.Woda zarobowa- czerpana z wodociggu miejskiego ,nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajagcym

- uplastyczniajagcym

- przys$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: -
napowietrzajgco-uplastyczniajacych

Domieszki do betonu muszg mieé¢ aprobate , wydane przez Instytut Techniki Budowlane lub
Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.2.Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace



wymagania:

- nasigkliwos¢- do 5%,badanie wg. normy PN-B-06250

- mrozoodporno$c¢ — ubytek masy nie wiekszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wieksza niz 20% po 150 cyklach zamarzania i odmrazania(E150) badanie wg.normy PN-B-
06250

- wodoszczelnosé- wieksza od 0,8 MPa{W8)

- wskaznik wodno-cementowy(w/c)- ma by¢é mniejszy od 0,5

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wykonawcy lub wytwérni betonu i wymaga
on zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Sktad mieszanki betonowej ustala sie na
podstawie PN-B-06250. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustala sie
doswiadczalnie tak by byta najmniejsza jamistos¢. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym
powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$é przy
zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16mm

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciows.

Wartosé parametru A do wzoru Bolomeya stosowanego do wyznaczania wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresla¢ doswiadczalnie . Wspdlczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od warosci przewidywanej teoretycznie
wykonanych ze stosowanych materiatoéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzystaé z wartoéci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od kiasy betonu s3 nastepujgce:

- 400kg/m — dla betonu klas C20/25 i C25/30.

- 450kg/m-dla betonu klasy C30/37 i wyzszych

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C)
$rednia wymagana wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okredli¢ jako réwna 1,3RbG

Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg.normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczac :

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na na czynniki atmosferyczne , przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm

- wartos$¢ 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza

2.3.Sprzet

Sprzet specjalistyczny( betoniarka elektryczna ,spawarki, gietarka do pretow, prosciarka do
pretow, wibrator pograzalny, deskowanie systemowe drobnowymiarowe, rysztowanie
warszawskie)

2.4.Transport



Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochéd ciezarowy, roztadunek reczny
2.5.Wykonanie roboét

Wykonanie warstwy betonu podktadowego gr.10cm — C8/10

Sprawdzenie stopnia zageszczenia i poziomu wykonanej posypki piaskowej

Na przygotowanym podtozu betonowym wraz z zageszczeniem

Pielegnacja powierzchni betonu

Wykonanie law fundamentowych wraz z montazem przej$¢ dla przewoddéw kanalizacyjnych,
wodociggowych i elektrycznych.

Na wyréwnanym podfozu z pospétki gr.30cm utozy¢ warstwe podktadowa z betonu B-10
gr.10cm

Przygotowac ptyty i ustawi¢ deskowanie, osadzi¢ skrzynki(rury) dla przej$c instalacyjnych
Montaz zbrojenia, utozenie i zageszczenie betonu

Wykonanie nadprozy i wiencow

Ustawienie deskowania

Montaz zbrojenia

Utozenie i zageszczenie betonu

Pielegnacja betonu

2.6.Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbioréw
czesciowych przed zakryciem(odbidr zbrojenia) sprawdzenie jakosci materiatow i
elementéw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem
2.7.Jednostka obmiaru

wylewka betonowa(m?)

2.8.0dbior

Odbiér koricowy po odbiorach czesciowych

2.9.Podstawa ptatnosci

Po obciach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy.

2.10.Przepisy zwigzane

-PN-84/B-03264-Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe

- PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-90/M-47850- Deskowania dla budownictwa monolitycznego

- BN-73/6736-01 — Beton zwykly. Metody badan.

VI SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY POSADZKOWE
kod CPV 452155000-2

1.1.Przedmiot

Przedmiotem SST SA wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét posadzkowych
1.1.Zakres

Przygotowanie podtoz pod posadzki(podsypka z ubitego piasku, podktad betonowy)
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia posadzkowa, piyty styropianowe
gr.15cm)



warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej gr.5cm

utozenie ptytek ceramicznych 30x30cm terakotowych podtogowych

1.2.Materiaty

piasek zwykty, chudy beton C8/10, folia polietylenowa izolacyjna, styropian Fs30, zaprawa
cementowa M-12, ptytki terakotowe posadzkowe, klej do ptytek, zaprawa spoinowa
1.3.Sprzet

taty, taczki, pojemniki, wiadra, betoniarka elektryczna

1.4.Transport

Dostawa — samochodem ciezarowym na plac budowy i we wnetrzach recznych.
1.5.Wykonanie robét

przygotowanie podtoza pod posadzki(podsypka z ubitego pisaku gr.30cm, podktad betonowy
10cm)

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej(folia pod posadzkowa, ptyty
styropianowe gr.15cm)

warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej 5¢cm

utozenie ptytek ceramicznych na kleju

utozenie cokolika z ptytek ceramicznych na kleju

1.6.Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonania podtozy, izolacji i posadzek wedtug protokétow badan kontroinych i atestow
jakosci materiatéw , protokétéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardw.

1.7.Jednostka obmiaru

(m%)posadzek i izolacji, (m?) podioiy

1.8.0dbior

Roboty posadzkowe odbiera inspektor nadzoru wraz z nadzorem autorskim
1.9.Podstawa ptatnosci

Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami dziennika budowy
1.10.Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych( terakotowych) klinkierowych i
lastrikowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

VIl SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY TERMOIZOLACYINE ELEWACII
KOD CPV 452155000-2

7.1.Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych
scian i robét elewacyjnych

7.2.Zakres

Ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi 15cmmetoda lekkg mokrg z
wyprawg cienkowarstwowa z suchej mieszanki. Dwukrotne malowanie tynkéw farbami
akrylowymi.



Licowanie Scian ptytkami klinkierowymi

7.3.Wykonanie robét

Mocowanie ptyt styropianowych

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza nieréwnosci i
odchylenia od(pionu wyréwnac zaprawg cementowg)), podtoze chtonne zagruntowaé
preparatem gruntujgcym .

Mocowanie listew startowych nad cokotem zaizolowanych styropianem umocowaé
facznikiem mechanicznym listwy metalowym z okapnikiem

Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepng tasma rozpreing .Przyklejanie ptyt w uktadzie
poziomym z zachowaniem mijankowego uktadu spoin na zaprawe kiejaca naktadang na ptyty
metoda pasmowo-punktowa grubos¢ pokrycia do 10mm, powierzchnia pokrycia zaprawa
min. 40% ptyty. Sciane zaszpachlowaé zaprawa w miejscach przytozenia piyt.

Narozniki oscieznicowe wykonac z listwa narozng z siatka natozong pod siatke szklang.
Mocowanie mechaniczne ptyt do podtoza, tacznikami rozporowymi na gteboko$é min.8cm
Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojona na umocowanych ptytach wykonywac¢ po 3 dniach od ich przyklejenia
Naktadanie zaprawy klejacej pasami na szerokos¢ siatki i rozprowadzenie pacg zebata.
Natozenie siatki szklanej , rownomiernie napietej i catkowicie zatopionej w zaprawie,
natozenie siatki wzmacniajacej (arkusze o wym.20x3,5cm pod katem 45° na narozach
otwordéw , naniesienie warstwy zaprawy o gr. imm, dla wygtadzenia

siatka nie moze by¢ widoczna musi by¢ w petni zatopiona

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu(48 godz.,temperatura = 20°C,wilgotnoé¢
60%

naktadanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie

wyprawe tynkarska malowa¢ dwukrotnie farbg akrylowa elewacyjng w kolorze ustalonym
dokumentacjg techniczna

Warunki wykonania robét zwigzanych z ociepleniem $cian

temperatura powietrza od 5 do 25°C

temperatura podtoza od 5 do 25 °C

prace nie mozna wykonywac na powierzchniach naroznych na bezposredni
nastonecznienie , przy silnym wietrze oraz w czasie deszcu i bezposredni po opadach deszczu
Jednostka obmiaru

(m?) powierzchni cian

Odbior

Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera inspektor nadzoru z nadzorem autorskim
Podstawa ptatnosci

Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
Przepisy zwigzane

Bezspoinowy system ocieplenia budynkéw 1999

PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie



PN-91/B-10102- Ptyty styropianowe

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe zrur
VIil. ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE

8.1.Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich oraz
malarskich wewnetrznych i elewacyjnych

8.2.Zakres

Wykonanie oktadzin stropu z ptyt gipsowo-kartonowych 12,5mm na ruszcie drewnianym lub
stalowym

wykonanie tynku wewnetrznego cementowo-wapiennego ktg.lll

ufozenie ptytek glazurowanych sciennych

malowanie wnetrz budynku

8.3.Materialy

Listwy drewniane do rusztu pod ptyty g.k. zwykte 12,5mm

zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowanych na placu budowy, suche
mieszanki tynkarskie, przygotowanie fabryczne, piytki ceramiczne $cienne, kleje do ptytek
ceramicznych , farby emulsyjne biate do przemalowan wewnetrznych.

8.4.5przet

Pomosty robocze,rusztowania,stoliki tynkarskie,taty,taczki, mieszadto do zapraw i farb,
pojemniki ,wiadra,betoniarka elektryczna,pedzle, agregat tynkarski.

8.5.Transport

Dostawa —samochodem ciezarowym,na placu budowy i we wnetrzach —-reczny
8.6.Wykonanie robot

Wykonanie podtoza po robotach murarskich,instalacyjnych. Wykonanie tynkow
wewnetrznych ktg.lll cementowo wapiennych, oraz gladzi gipsowej. Utozenie ptytek
ceramicznych na kleju z robotami towarzyszgcymi. Malowanie scian wewnetrznych farbami
emulsyjnymi w kolorach jasnych, pastelowych.

8.7.Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng przez poréwnanie wykonanych tynkéw i
licowan glazura oraz protokoty badan i odbiory czesciowe podtozy i podktaddw, oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Badanie przyczepnosci tynkéw do podtoza przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Badanie
grubosci tynku przez wyciecie 5 otworéw o srednicy 30mm w ten sposéb ,aby podtoze byto
ostoniete lecz nie naruszone. Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki. Sprawdzenie
kolorystyki i jakosci robot malarskich. Sprawdzenie jakosci utozenia giazury.

8.8.Jednostka obmiaru

(m?) tynkéw wewnetrznych oraz malowania powierzchni wewnetrznych i na elewacji.
8.9.0dbidr

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera inspektor nadzoru.
8.10.Podstawa ptatnosci



Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
8.11.Przepisy zwigzane

PN-65/B-14503- Roboty tynkowe.Zaprawy budowlane.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe ,tynki zwykte.Wymagania i badania przy odbiorze PN-
76/6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-75/B-10121. Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzainymi
farbami emulsyjnymi.

IX.MONTAZ STOLARKI OKIENNE} i DRZWIOWEJ

9.1.Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét dotyczacych montazu
stolarki okiennej i drzwiowe;j.

9.2.Zakres

Montaz okien PCV

Montaz stolarki drzwiowej zewnetrzne;j

Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

Montaz wrét garazowych

Montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych z PCV

9.3.Materiaty

Okna i parapety o wymiarach podanych na rzucie parteru,drzwi do kottowni Rl 30,drzwi
wewnetrzne ptytowe typowe, oécieznice drewniane, pianka poliurytanowa

9.4.Sprzet

taty,wiertarka udarowa,poziomica

9.5.Transport

Dostawa samochodem ciezarowym , na placu budowy i we wnetrzach reczny.
9.6.Wykonanie robét

Sprawdzenie wymiaréw wykonanych otwordw okiennych i drzwiowych. Obsadzenie okien i
oscieznic drzwiowych i uszczelnienie piankg poliuretanowa. Zawieszenie skrzydet
drzwiowych z regulacja. Zatozenie podokiennikéw zewnetrznych i wewnetrznych.
9.7.Kontrola jakosci rob6t

Sprawdzenie prawidtowosci doboru rodzaju drzwi(lewe,prawe). Sprawdzenie pionowosci
okien, szerokosci osciezy(jednakowa szeroko$¢ z kazdej strony okna £ 2mm, sprawdzenie
poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet.

9.8.Jednostki obmiaru

(m?) okien, oscieznice-szt.

9.9.0dbior

Poprawno$¢ montazu okien odbiera inspektor nadzoru

9.10.Podstawa ptatnosci

za(m?) zgodnie z obmiarem

9.11.Przepisy zwigzane



PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania(zmiana A2).
Instrukcja i certyfikaty producenta materiatéw.

X.ROBOTY DEKARSKIE 1 BLACHARSKIE

10.1.Przedmiot

Przedmiotem s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dekarskich i blacharskich
10.2.Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:

Dwuwarstwowe pokrycie stropodachu papg termozgrzewalng, wykonanie obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych.

10.3.Materialy

Papa podktadowa i nawierzchniowa termozgrzewalna, blacha stalowa ocynkowana, rynny i
rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;j

10.4.Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blach, gietarka do blachy, miotek,
poziomice, piony taty, drabiny, aparat do zgrzewania papy.

10.5.Transport

Samochodowy i reczny.

10.6.Wykonanie robét

Utozenie papy podktadowej z zachowaniem wtasciwych zaktadéw, montaz obrobek
blacharskich, hakéw rynnowych i szpilek do mocowania rur spustowych. Montaz rynien, rur
spustowych z zachowaniem wtasciwych spadkéw, Montaz obrébek blacharskich (kotnierzy
przy kominach, oraz ogniomuréw, zatozenie obrébek na ogniomurach i okapach, potozenie
drugiej warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowe;j.

10.7.Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia , prawidtowosci wykonania elementdw,
poziomdw, piondw, zaktaddw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkéw rynien.
10.8.Jednostka obmiaru

(m?) pokrycia dachowego,obrébki blacharskie,iloéé zamontowanych elementéw, (mb)
10.9.0dbiodr

Dokonuje inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej , zapisow w dzienniku budowy i
kontroli zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

10.10.0dbior

Dokonuje inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej ,zapiséw w dzienniku budowy i
kontroli zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

10.11.Podstawa ptatnosci

Za(m?) pokrycia, za (m?)obrébek blacharskich, rynny, rury spustowe(mb).

10.12.Prepisy zwigzane

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 - Pokrycie dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.



XI.ROBOTY IZOLACJI PRZECIW WILGOTNOSCIOWEI

11.1.Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonawstwa i odbioru robét wykonania izolacji
poziomej i pionowej przeciw wilgotnosciowej budynku

11.2.Zakres

Wykonanie izolacji poziomej na poziomie taw fundamentowych oraz na wysokosci 30cm
pond poziomem terenu, wykonanie izolacji poziomej na poziomie posadzki parteru,
wykonanie izolacji odcinajacej na wysokosci 30 cm ponad poziomem terenu. Wykonanie
izolacji pionowej taw fundamentowych oraz scian przyziemia do potgczenia z warstwg
poziomg 30cm nad terenem.

11.3. Materiaty

Papa termozgrzewalna, podktadowa, abizol podktadowy (R), +nawierzchniowy(P)
11.4.Sprzet

Aparat do podgrzewania papy, pedzle, pojemniki

11.5.Transport

Dostawa — samochodem cigzarowym, na placu budowy i na dachu transport reczny
11.6.Wykonanie robét

Wykonanie robét odcinajacych izolacji przeciw wilgotnosciowej poziomej z papy
termozgrzewalnej na fundamentach, powierzchni poziomej i warstwa odcinajgca 30cm nad
terenem z 1 warstwy papy termozgrzewalnej, izolacja pionowa z abizolu R+P na
powierzchniach pionowych od zewnatrz i wewnatrz

11.7.Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ poprzez wizuainy
oglad posmarowanych i wykonanych powierzchni poziomych i pionowych.

11.8.Jednostka obmiaru

(m?)powierzchni ptaskich poziomych i pionowych

11.9.0dbidr

Roboty izolacji przeciwwilgociowe odbiera inspektor nadzoru

11.10. Podstawa pfatnosci

Za (mz)zgodnie z obmiarem potwierdzonym przez inspektora nadzoru, oraz zapisami
dziennika budowy.

11.11.Przepisy zwigzane

PN—69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciw wilgociowej

BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszcelniajace.

XIL. INSTALACJE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE WOD.-KAN. PRZYtACZE KANALIZACYINE +
c.0.

12.1.Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét instalacyjnych wod-
kanic.o.

12.2.Zakres



Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét instalacji wod.-kan. i obejmuija
wykonanie kompletnej instalacji wod.-kan. i c.o. w obiekcie oraz przytacz kanalizacji
sanitarnej do szamba, z niezbednymi prébami i dezynfekcjg instalacji .

12.3.Materiaty

Przewody miedziane wody cieplej i zimnej, oraz c.o., tworzywo sztuczne PCV =instalacja
kanalizacji sanitarnej. Przewody z tworzyw sztucznych, cisnieniowe z polipropylenu wg.PN-C-
89207:1997 Ksztattki, ztaczki do przewoddw instalacyjnych. Armatura- zawory,baterie,
stanowigce uzbrojenie rurociggéw wodociggowych. Przewody PVC do kanalizacji sanitarnej
wewnetrznej i zewngtrznej wg.PN-81/C-89203. Urzadzenia sanitarne — umywalki
porcelanowe , miski ustepowe fajansowe typu kompakt, zlewozmywak z blachy nierdzewnej,
umywalki fajansowe, Instalacja c.o rury-miedziane podobnie jak wodociggowe, grzejniki
stalowe dwuptaszczyznowe typ Purmo,Piec na paliwo state(ekogroszek)z automatycznym
podajnikiem. Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie,temperatura) danej instalacji. Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢
proste bez zgniecen, znieksztatcen oraz odpowiada¢ warunkom pracy. Wewnetrzne
instalacje wody nalezy wykonywac z rur posiadajacych atesty higieniczne Paristwowego
zaktadu Higieny.

12.4.Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robo6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

12.5.Transport

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu- odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie budowlanym robét instalacyjnych,zaakceptowanym
przez inzyniera.

12.6.Wykonanie robot

Wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w S.T. ,,Wymagania ogélne”
12.6.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN/B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 reczne na odkfad..
Po utozeniu rur wykop zasypac recznie warstwami grubosci 20cm i ubija¢ do stopnia
zageszczenia 0,95. Nadmiar ziemi usungc¢ z budynku.

12.6.2.Rury kanalizacyjne

Montaz rur PCV wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego dostosowanego do $rednicy
rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej , tak aby odlegtos¢ miedzy nimi a podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.
Rure nalezy uktadac ze spadkiem i na rzednych okreslonych w dokumentacji techniczne;j.
Przy przejsciu poziomow kanalizacyjnych PVC pod tawami fundamentowymi stosowac rury
ochronne.

12.6.3.Montairur wodociggowych i c.o.

Montaz rur wodociggowych i c.o oraz ich armature montowac zgodnie z opisem technicznym
w dokumentacji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét —Instalacje
sanitarne i przemystowe —tom 2



12.7.Kontrola jakosci robot

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom lI- instalacje
sanitarne i przemystowe. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST”
wymagania ogdlne”

Badanie szczelnosci instalacji wod-kan i c.o.

Przed zakryciem bruzd i kanatéw , przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej
nalezy wykona¢ préby szczelnosci instalacji wodociggowej i c.o. . Nalezy zwrécié szczegding
uwage czy sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddaé prébie
podwyzszonego ci$nienia za pomocq urzadzenia przystosowanego do wykonania préb
cisnieniowych . Instalacje uwaza sie za szczelng jesli manometr w ciggu 20 min. Nie wykazuje
spadku cisnienia.

12.8.0bmiar robat

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,wymagania ogdine”

Jednostka obmiaru robét:

- mb- dla dla wykonanej i odebrane;j sieci z doktadnoscig do 1,0

- szt.- dia zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu, wyposazenia

12.9.0dbiér robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ w czasie montazu ,odbiornikdw miedzyoperacyjnych, i odbioru
koncowego robét. W przypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidtowosci inzynier ustala
zakres robot poprawkowych.Roboty poprawkowe dokonuje wykonawca na swoéj koszt w
terminie uzgodnionym z Inzynierem.

12.10.Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”

12.11.Przepisy zwiane

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wenetrzne, wodociggowe, kanalizacyjne i c.0., Wymagania i
badania przy odbiorze.




